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Laboratorios CECH, S.A.

Pol. Ind. "La Fuente" C/Jaén s/n Mzn. 4, Parc. 1
18340 - Fuente Vaqueros (Granada)
TIf: 958 434751 Fax: 958 437672

mmsssm WWW.Icech.es - [aboratorio@lcech.es PREFABRICADOS LOPEZ
TIPO DE ENSAYO CTRA. ATARFE - STA. FE, POLGN. INDUS. LOS
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 18230 ATARFE
exterior. Resistencia a flexion y carga de rotura- GRANADA

UNE EN 13748-2:2005
Ensayo de baldosa de terrazo para uso exterior
Datos de Recogida de Muestra

F. Muestreo: 03/02/2012 Procedencia: FABRICA N° Entrada: 58/12
Cliente: PREFABRICADOS LOPEZ Referencia:
Norma: Recogida Por: Francisco Navarro Gonzalez

Toma de Muestra: Obra:

Datos de Preparacion de la Muestra

Designacién Comercial: BORDE DE PISCINA BLANCO GRANALLADO

Numero de Piezas: 3
Resultado de los Ensayos
CEIEE Resistencia | o sistencia Flexion| Resist.Flexion
Muestra rotura Flexion Media. MPa Media. Kalcrm?
1 12185 6.97
2 11641 6.65 6.72 68.50
3 11432 6.54

Granada, martes 14 de febrero de 2012

—- -x i\\, —_—

— S e S | LN

A

Director Técnico LABORATOR ”; ',‘_,I Responsable Técnico de Ensayos
Rafael Fontalba Diaz R R ' Francisco Navarro Gonzalez
Arquitecto Técnico Licenciado en Geologia

Los resultados sélo se refieren al material sometido a ensayo. El informe no sera reproducido parcial o totalmente sin la aprobacién del laboratorio.



